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1. INTRODUCCIÓN  

En los viveros flotantes el biofouling causa graves problemas en el mantenimiento 

y las rutinas diarias de las granjas marinas. Se ha estimado que para esta industria el coste 

económico en el control del biofouling es entre el 5% y el 10% del coste de la producción 

(Lane y Willemsem, 2004). Se ha comprobado que después en tan solo varios meses de 

inmersión la adhesión de organismos aumenta el peso de las redes hasta doscientas veces 

y la fuerza de arrastre hasta cinco veces (Milne, 1970).  

Desde los inicios de la acuicultura marina este aumento de peso a llevado a la 

pérdida del funcionamiento de las estructuras que forman los viveros flotantes (Ansuini 

y Huguenin, 1978). Además, el biofouling reduce la apertura de la red de malla 

disminuyendo la circulación de agua dentro de las jaulas, como consecuencia, se reduce 

la capacidad de carga dentro del vivero dando lugar a altas mortalidades de los peces 

(Dürr y Watson, 2010; Hodson et al., 2000). También se ha descrito que ciertos 

organismos del biofouling pueden actuar como reservorio de enfermedades y parásitos 

para las especies que se cultivan. 

En la actualidad, el control de biofouling se realiza mediante el cambio y limpieza 

de las redes o mediante el empleo de tratamientos antifouling que contienen como biocida 

compuestos activos a base de cobre u otros metales. A pesar de que la primera opción es 

la más respetuosa con el medio ambiente, los procesos de cambio y limpieza de redes y 

otras estructuras provocan estrés a los animales, daños en las redes e incrementa los costes 

de mantenimiento disminuyendo el beneficio para las empresas.  

De tal modo que el uso de antifoulings químicos sigue siendo a día de hoy la 

solución más efectiva y económica, no obstante, es necesario seguir trabajando en el 

desarrollo de tratamientos antifouling que sean más respetuosos con el medio ambiente.    

Es por ello que en el marco de este proyecto se ha desarrollado un nuevo 

tratamiento antifouling con una concentración de biocida menor que el resto de 

tratamientos comerciales con el fin de reducir el impacto en el medio ambiente de los 

viveros flotantes.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Como se establece en el marco de este proyecto el objetivo principal de esta 

actividad es el estudio de eficacia del nuevo tratamiento antifouling desarrollado en 

colaboración con CETGA (Anexo). Para ello, se ha puesto a prueba el tratamiento en dos 

ambientes diferentes para así comprobar su eficacia bajo distintas condiciones, usando 

como indicadores la cobertura de especies adquirida y el incremento de peso debido a las 

incrustaciones.  

2.2 Objetivos específicos 

Con este nuevo tratamiento se pretende diseñar un producto dirigido a evitar las 

incrustaciones de aquellos organismos más comunes en las zonas en las que se va a 

emplear, especialmente las macroalgas. Se ha diseñado una metodología con la que se 

pretende observar y determinar qué especies se podrían adherir al tratamiento y en qué 

proporción de abundancia. 

Además de la especificidad de organismos a la que podría ir dirigida este nuevo 

antifouling, se va a evaluar la viabilidad del tratamiento en base a propiedades técnicas 

como la resistencia que ofrece ante el aumento de peso debido a las incrustaciones. Este 

incremento de peso será determinado en dos componentes: peso seco y peso húmedo. 

Por último, se podrá comprobar en el periodo de tiempo que durará el estudio la 

eficacia del tratamiento para mantener las redes libres de fouling.  

Una vez finalizado el estudio de eficacia y en base a los resultados obtenidos y las 

conclusiones alcanzadas, se establecerán en colaboración con APROMAR una serie de 

medidas estratégicas para su aplicación en el sector de la acuicultura de España.  

 

 

 

 



 
 

ά9ǎǘŜ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ CǳƴŘŀŎƛƽƴ .ƛƻŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘΣ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ para la 

¢ǊŀƴǎƛŎƛƽƴ 9ŎƻƭƽƎƛŎŀ ȅ Ŝƭ wŜǘƻ 5ŜƳƻƎǊłŦƛŎƻΣ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ tǊƻƎǊŀƳŀ ǇƭŜŀƳŀǊΣ ŎƻŦƛƴŀƴŎƛŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ C9atέΦ 

PROYECTO FOULACTIVE:  INFLUENCIA DEL BIOFOULING EN LA INDUSTRIA ACUÍCOLA 
 Página 5 
 

 

3. NUEVO TRATAMIENTO DESARROLLADO  

Como se ha comentado anteriormente, el principal objetivo de FOULACTIVE es 

el desarrollo de un tratamiento antifouling sostenible y eficaz para los viveros flotantes. 

Para ello el Centro Tecnológico del Clúster de la Acuicultura (CETGA), ha desarrollado 

un nuevo tratamiento antifouling novedoso y sostenible, que minimice el impacto en el 

medio marino.  

Este tratamiento se basa en una emulsión de resina epoxi a la que se le ha añadido 

nanopartículas de cobre a una concentración del 1% que se ha formulado para ser 

utilizado en redes de viveros flotantes.  

Este tratamiento desarrollado se diferencia de los demás debido al tamaño de 

partículas que contiene, ya que al tratarse de nanopartículas de cobre metálico (NPsCu), 

se necesita menos cantidad de mineral y, se optimiza su uso, ya que a tamaño nanométrico 

sus propiedades se incrementan.  

Además, este tratamiento destaca porque al tratarse de nanopartículas de cobre, se 

logra que no se desprendan con tanta facilidad al entrar en contacto con el agua, 

aumentando el tiempo útil del revestimiento con menor impacto en el medioambiente, y 

por tanto una mayor seguridad alimentaria.  

Las redes se revisten con una emulsión de resina epoxi incorporando 

nanopartículas de cobre metálico de 25 nm de tamaño de partícula (TEM) (figura I), que 

mantiene el efecto positivo del Cu como tratamiento antifouling, disminuyendo la 

adhesión de las algas y de otras incrustaciones.  

Una vez desarrollado el tratamiento en CETGA, se trataron dos paños de red de 

50 x 50 cm y fueron enviados a CTAQUA para el presente estudio de efectividad.   
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Figura I : Paño de red revestido con el nuevo tratamiento. 

4. ESTUDIO DE EFECTIVIDAD  

Para este estudio se planteó una metodología capaz de exponer ante el biofouling 

distintos tratamientos de redes para así, poder medir la efectividad de estos productos para 

controlar la incrustación de organismos y cuantificar el efecto de los biocidas que 

contienen. Se seleccionaron paños de red de nylon sin nudos (el modelo estándar utilizado 

en los viveros flotantes) de 50 cm x 50 cm para impregnarlas con los tratamientos 

seleccionados además del anti-fouling diseñado en el marco de este proyecto. Las 

muestras han consistido en dos réplicas de 3 tratamientos distintos: Netwax NI3, AquaNet 

Premium y AquaNet Protect, además del nuevo tratamiento desarrollado y de una red 

control sin antifouling.  

El tratamiento Netwax NI3 (fabricado por Netkem AS y comercializado en 

España por Mørenot) es un antifouling estándar disponible a nivel comercial con un 

biocida basado en partículas de cobre (Cu) al 3% de concentración, actúa liberando iones 

de Cu evitando así el asentamiento y crecimiento de organismos incrustantes. Este 

tratamiento es actualmente el más empleados en los viveros flotantes de España (según 

los resultados obtenidos en el entregable 1). El tratamiento diseñado para este estudio 

(CETGA) se basa en una emulsión de resina epoxi a la que se le ha añadido nanopartículas 

de Cu al 1% de concentración. Este tratamiento actúa de igual modo que el primero. Por 

último, el antifouling AquaNet Protect y AquaNet Premium (fabricados por la noruega 

Steen-Hansen y actualmente aún no disponibles en España) fueron considerados por 

contener Econea (biocida orgánico) y piritionato de zinc al 2% en el caso del primero, y 

Cu al 10% en el caso del segundo. En el caso de AquaNet Protect, se ha seleccionado este 

producto por usar una sustancia orgánica biodegradable, así que supuestamente sea más 

sostenible y su alto grado de efectividad (según datos del fabricante). Todos los 
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tratamientos fueron aplicados en los paños de red mediante inmersión para asegurar que 

toda la red queda impregnada por igual, y se dejaron secar al aire durante 48 horas.  

Para el estudio de efectividad se plantearon dos zonas diferentes, Cádiz y Galicia, 

donde se realizaron pruebas por duplicado y las redes se sumergieron desde el 1 de junio 

de 2021 hasta el 1 de octubre de 2021, siendo un total de 122 días de exposición. 

 

4.1 Metodología empleada en Cádiz  

En Cádiz, se comparó el tratamiento CETGA con Netwax NI3 y AquaNet Protect, 

y una vez que las redes fueron tratadas con los antifouling, se fijaron a un bastidor 

formado por tubos de PVC de 22 mm de diámetro (figura II). Se seleccionó este material 

por su rigidez y resistencia a la corrosión en el agua, además de su disponibilidad y fácil 

manipulación. El bastidor no fue tratado con ninguno de los antifouling utilizados en este 

estudio.  

 

Figura I I:  Bastidor de PVC con las redes tratadas. De izquierda a derecha: red control, AquaNet 

Protect, nuevo tratamiento desarrollado y Netwax NI3.  

Este bastidor fue ubicado en una zona de marismas donde actualmente se cultiva 

dorada, lubina, mugilidos (cultivo extensivo) y ostiones (figura III). La alta producción 

de esta zona y su fácil acceso desde tierra hicieron de este espacio un escenario ideal para 

realizar este estudio.  
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Figura I I I : Ubicación de las redes antifouling en las marismas de Cádiz.  

 

4.2 Metodología empleada en Galicia 

En el ensayo realizado en Galicia, se adaptó el soporte de las redes al medio donde 

fueron sumergidas, y las redes fueron recortadas para adaptarlas también. Las redes se 

colocaron en estanques de tierra de 2 x 2 x 0,5 m, a temperatura ambiente y fotoperiodo 

natural, con un volumen total de 1600 L y un flujo de agua procedente de cultivo intensivo 

de rodaballo, ya que como en el caso anterior, se trata de un medio con una alta 

productividad. Fueron fijadas a un bastidor de las mismas caracteristicas pero de forma 

individual (figura IV). En este ambiente, el nuevo tratamiento fue comparado con Netwax 

NI3 y AquaNet Premium. 

 

Figura IV: Redes tratadas con antifouling en bastidores individuales. De izquierda a derecha: 

red control, nuevo tratamiento desarrollado, Netwax NI3 y AquaNet Premium. 
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Debido a las dimensiones de los estanques no fue posible sumergirlas todas juntas, 

por lo que se optó por hacerlo en diferentes tanques conectados entre sí para que el flujo 

de agua fuese el mismo (figura V). 

 

Figura V: Estanques de tierra donde fueron sumergidas las redes en Galicia. 

Al final del periodo de exposición se realizó un estudio visual de los tipos de 

organismos presentes en cada red. Se tomaron fotografías de cada una de las redes y 

fueron procesadas con el software ImageJ® para estimar la proporción de organismos en 

cada paño aplicando el método estadístico de Montecarlo. Para este análisis solo fueron 

considerados los organismos que se fijan a las redes, descartando aquellos que no son 

incrustantes como es el caso de los poliquetos, anfípodos o isópodos.  

Por otra parte, el peso adquirido en las redes debido a los organismos incrustados 

es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los viveros flotantes, es por ello 

por lo que se utiliza la variación de peso como indicador a la hora de evaluar la efectividad 

de un tratamiento antifouling. Además, es el método más directo, sencillo y preciso para 

medir cantidad total de fouling, ya que hacer el estudio en base a la morfología y tamaño 

de los organismos incrustados, está abierto a mayores diferencias en la interpretación de 

resultados. En este estudio las redes se pesaron tanto en húmedo como en seco, para así 

estimar el peso adquirido debido a los organismos adheridos tras el tiempo de inmersión. 

El peso en húmedo se realizó una vez que las redes fueron sacadas del agua y escurridas 

durante 10 minutos. Para determinar el peso en seco, las redes fueron secadas en una 

estufa a 40ºC durante 24h.  
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Por último, se ha realizado una prueba de resistencia para comprobar cómo la 

adhesión de organismos afecta la elasticidad, resistencia y durabilidad de las redes tras el 

periodo de exposición. Para ello se ha realizado un ensayo de tracción para determinar la 

carga de rotura de las mallas de red de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 

1805:2007. Esta prueba se ha realizado en colaboración con la empresa TECNORED SL. 

Para el ensayo, las muestras se seleccionaron de forma aleatoria en distintas partes 

de la malla de cada red, para que sean representativas del conjunto. Se cortaron piezas de 

3 x 3 cm tan lejos como fue posible de los nudos o uniones, y sobre éstas se determinó la 

resistencia en la parte central.  

La prueba de resistencia se realizó con las redes completamente mojadas y 

siguiendo el tiempo de rotura establecido por la normativa: 20 ± 3 s. Para cada tratamiento 

se realizaron 5 réplicas.  
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1 Estudio realizado en Cádiz 

5.1.1 Cobertura de organismos adheridos 

Las especies dominantes en todas las redes fueron limos (bacterias, diatomeas y 

microalgas) y macroalgas, no obstante, durante el periodo de estudio se observó una 

variación espacial tanto entre las redes como entre los distintos organismos adheridos a 

ellas. Estos organismos fueron los que más contribuyeron a la oclusión de la luz de malla 

de las redes (figura VI), mostrando una cobertura del 100% de la superficie de las mismas.  

 

 

 

Figura VI : Arriba diatomea presente en los limos de todas las redes del estudio. Abajo 

macroalgas, a la izquierda cladophorales y a la derecha ceramiales.  

Algunos cirrípedos fueron encontrados en la mayoría de redes, y principalmente 

aparecen adheridos en los nodos (figura VII), Newax NI3 fue el único tratamiento que no 

presentó cirrípedos. Además, se observaron anfípodos en todos los tratamientos 

sumergidos.  
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Figura VI I : Arriba a la izquierda un cirrípedo adherido en el nodo de una red, a la derecha 

detalle del organismo fuera del caparazón. Debajo detalle de un anfípodo. 

Puntualmente y durante los periodos de mayor temperatura aparecieron briozoos 

incrustados en las redes, excepto en Netwax NI3 y AquaNet Protect (figura VIII). A pesar 

de que los briozoos desaparecieron al bajar las temperaturas y no contribuyeron 

significativamente a la colonización de las redes, éstos ofrecieron una mayor superficie 

disponible para el asentamiento de otros organismos.  
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Figura VI I I : Red control con presencia de briozoos (a la izquierda) y tratamiento NetwaxNI3 

libre de briozoos. 

La diversidad de organismos asociados al fouling fue mayor en la red control (sin 

tratamiento) y la red tratada con el tratamiento desarrollado en este proyecto (tabla 1 y 

figura IX).  

Tabla 1: Diversidad de organismos presentes en cada uno de los tratamientos expuestos el 

fouling en los distintos ambientes. 

 

 

 

 

 

   










































